
Based on the REACH regulation

Résultat analyse
 ID analyse:  12/04/18 #45

 89.3 sec
 89.3 sec
 Alliage - Bon

 El  PPM\%  +/-
 Cu  73.16%  0.03
 Zn  15.45%  0.02
 Au  10.89%  0.03
 Sn  3897  26
 Ni  654  20
 Ti  234  48
 Bi  228  23
 Cr  ND    < 74  Bon
 Cd  ND    < 40  Bon
 Hg  ND    < 518  Bon
 Pb  ND    < 55  Bon

Information analyse

Mode Analyseur: RoHS/DEEE
N° série de l'app.:610501

Champ/Info
Référence Perlesandco acc-081

Spectre
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